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SAINT-GOBAIN

weber.floor Poziom

Wylewka samopoziomujgca do uktadania recznego, 2-20 mm

WLASCIWOSCI

e Cementowa

e Bardzo dobre wiasciwosci samopozio-
mujace

e Doskonatyado uktadania recznego

e Utatwia szybkie wykonanie prac

® Ruch pieszy po 4-6 godzinach

e Ukfadanie ptytek ceramicznych po 24
godzinach

e Do wygtadzaniajastrychow z ogrzewa-
niem podtogowym
e Do stosowania wewnatrz budynkow

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

® Do szybkiego wykonywania zwigzanych z podtozem, gtad-
kich i wypoziomowanych podktadéw pod wyktadziny dywa-
nowe, PVC, korkowe, linoleum, ptytki ceramiczne, kamien-
ne, panele podtogowe itp.

® Na podtoza betonowe i podktady cementowe, w pomiesz-
czeniach suchych oraz wilgotnych i mokrych (np. fazienki,
kuchnieitp.).

e Do stosowania wewnatrz budynkéw w mieszkaniach, biu-
rach i obiektach uzytecznosci publiczne;j.

Podktadu weber.floor POZIOM nie zaleca sie eksploatowac bez

wyzej wymienionych warstw posadzkowych.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ nosne, stabilne, suche i wolne od zanieczysz-
czen ostabiajgcych wigzanie (np. tluszcze, bitumy, pyty, kurz,
kleje, resztki farb i zapraw). Otwory w stropie uszczelni¢, aby
nie dopusci¢ do wyciekania zaprawy. Wieksze ubytki w podtozu
(> 20 mm) zagruntowac¢ i wypetnic¢ zaprawg weber.floor RA-
PID. Podtoze doktadnie odkurzy¢ i zagruntowac preparatem
weber.prim start lub weber.floor 4716.

Gruntowanie weber.prim start (zawartos$¢ opakowania przed
uzyciem wymieszac):

e podtoza betonowe gruntowacé bez rozcienczania,

® podtoza chfonne gruntowac dwukrotnie - pierwsze wykonac¢
gruntem rozcienczonym z woda w proporcji 2:1, drugie - bez
rozcienczania.

Gruntowanie weber.floor 4716 (dolewa¢ preparat do wody):

® podtoza betonowe - koncentrat wymieszany z wodg w pro-
porcji 1:3 (grunt : woda),

e podioza chfonne (np. porowaty beton, jastrychy cemento-
we) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Przygotowany grunt wylewa¢ na podfoze i rownomiernie roz-

prowadzac¢ miekkg szczotka. Nie pozostawiac¢ nadmiaru srodka

gruntujgcego w zagtebieniach. Grunt pozostawic¢ do wyschnie-

Proporcje mieszania 49-531/25kg

Zuzycie ok. 1,7 kg/m?2 na kazdy mm grubosci
Wytrzymatosc na sciskanie (po 28

e >20N/mm?(C20)

Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28

dniach) >5N/mm?2 (F5)

Rozptywnos¢ 230-250 mm (pierscier 68x35 mm)

Czes zuzycia 15-20 min*

Grubos¢ warstwy 2-20mm

Czas utwardzania dla ruchu pieszego 4-6 h*

Zalezenie od gr. wartwy podktadu i
rodzaju materiatu pokryciowego. Dla
warstwy 1 cm po ok. 7 dniach*

Uktadanie posadzek

*Przy temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. Wyzsza temperatura i
nizsza wilgotnosc skraca czas, nizsza temperatura i wyzsza wilgotnos¢ wydtuza podany czas.

cia (ok. 3-5 godzin). Warstwa gruntujgca zwieksza przyczepnosc
zaprawy do podtoza, utatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu
pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed zwigzaniem.
Szczegdtowe informacje na temat gruntowania zawarte s w kartach
technicznych preparatéw gruntujacych.

Wokét écian, stupow, rur itp. wykonac¢ dylatacje obwodowe stosujgc
np. tasme dylatacyjng weber.floor 4960.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,9-5,3 | czystej wody wsypac 25 kg (worek) suchej mieszanki we-
ber.floor POZIOM i miesza¢ przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mie-
szadtem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na
okoto 2 minuty i ponownie krotko wymieszac. Przygotowywac porcje,
ktore zostang zuzyte w ciggu 15-20 minut. Nie dodawac wiecej wody
niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatosc¢ oraz zwiek-
szy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest "ulepszanie" wyrobu przez
dodawanie piasku, cementuitp.
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~weber weber.floor poziom

Wylewka samopoziomujaca do uktadania recznego, 2-20 mm

WSKAZOWKI WYKONAWCZE itp. Nie jest to wada wyrobu i nie wplywa na parametry techniczne i

wiasciwosci uzytkowe podktadu.

Duze powierzchnie podzieli¢ na pola robocze np. przy pomocy
samoprzylepnej tasmy z ggbki weber.floor 4965. Szerokos$¢
wylewanego pola nie powinna przekracza¢ 2-3 m. Zaprawe we-
ber.floor POZIOM wylewa¢ na podtoze pasmami o szerokosci
30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy wylewac tak szybko, aby
mogly potaczyc¢ sie, gdy sa jeszcze w stanie ptynnym.

Po wylaniu mase rozprowadzi¢ zebatg pacg lub watkiem kol-
czastym (dla grubosci < 8 mm). Zaprawe ukfadac bez przerw, az
do pokrycia catej powierzchni dziatki. Po wstepnym zwigzaniu
podktadu, tasmy z gabki usunac i przystapic¢ do wylewania za-
prawy na kolejnej dziatce roboczej. Swieze zabrudzenia zaprawa
zmywac wodg, stwardniate usuwac¢ mechanicznie.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIAI
WIAZANIA

Budynek musi mie¢ dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia
i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni
powinna wynosi¢ od + 10°C do + 25°C. Wilgotnos$¢ wzgledna
podfoza RH powinna by¢ mniejsza niz 95%. W trakcie prac

oraz 3 dni po ich zakonczeniu zalecane jest lekkie wietrzenie
pomieszczen, ale nalezy unikac przeciggéw. Nie dopuszczac do
intensywnego nastonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg.

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Przechowywac w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowa-
niach, chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement - wymieszany z wodg daje odczyn
alkaliczny. Podja¢ dziatania zapobiegajgce pyleniu lub ochlapa-
niu zaprawa. Nie wdychaé¢, chroni¢ oczy i skére. W przypadku
zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ woda i zasiegngé
porady lekarza, skdre umy¢ mydtem i wodg. Przechowywaé
poza zasiegiem dzieci.

UWAGA

Producent gwarantuje jakos$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na
sposob jego zastosowania. Wyrdb nalezy stosowacé zgodnie z
podanym opisem. Przedstawione informacje nie moga jednak
zastgpic fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg
go ze stosowania sig do zasad sztuki budowlaneji BHP. W przy-
padku watpliwosci zaleca sie wykona¢ wtasne préby lub skon-
taktowac sie z Doradcami Technicznymi Weber. Powierzchnia
wykonanego podktadu moze wykazywac réznice w odcieniu

i wygladzie w zaleznosci od partii wyrobu oraz ze wzgledu na
warunki wykonywania prac, warunki i szybkos¢ wysychania
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